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TVHIRs

RUOSTUMISASTE Ri 4

Ruostumisaste Ri 4 tarkoittaa tilannetta, jolloin ruostuneen pinta-alan osuus on
noin 8 %.

Jos ruostumisaste on Ri 4, tehddan uusintamaalaus.

RUOSTEENPOISTOASTEET

Ruosteenpoistoaste Sa 2 tarkoittaa huolellista suihkupuhdistusta, jonka jalkeen pin-
nan tulee olla harmahtava.

Ruosteenpoistoaste Sa 2,5 tarkoittaa hyvin huolellista suihkupuhdistusta, jonka jal-
keen valssihilse ja ruoste saa nakya pinnassa vain heikkoina varjostumina tai juovina.
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